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	工程名称
	
	委托编号
	

	委托单位
	
	检验日期
	

	施工单位
	
	检验地点
	

	见证单位
	
	见证人
	

	样品名称
	
	样品数量
	

	试验依据
	

	检验仪器
	仪器名称：                  检定证书编号：

	焊 钉 弯 曲 试 验 结 果

	构件编号
	型号规格
(mm)
	位  置
	检验区域
	弯曲角度
(°)
	破坏形态

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检验结论
	


批准：            审核：            校核：            检验：       
